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Stahl-Eisen-Prüfblätter (SEP) stellen den 
Stand der Technik dar. Ihre Inhalte werden 
regelmäßig von Experten in den Gremien 
des Stahlinstituts VDEh überprüft.  

Stahl-Eisen test specifications (SEP) 
reflect the state of the art. Their contents 
are checked regularly by the experts in 
the committees of Steel Institute VDEh. 

Diese Liste enthält alle gültigen SEP mit 
Ausgabedatum. Die Liste wird regelmäßig 
aktualisiert. 

This list contains all valid SEP with date of 
publication. The list is regulary updated. 

Alle genannten SEP sind über DIN Media 
zu beziehen. Es gilt der angegebene Preis. 

All said SEP can be ordered via DIN 
Media. The price is given there. 

https://www.dinmedia.de/de/normen-produkte/normen-regelwerke 
Alle zurückgezogenen SEP sind in einer 
gesonderten Liste aufgeführt. 

All withdrawn SEP are contained in a 
separate list. 

 

Ausgabe 
Edition 

Teil 
Part 

Titel 
Title 

Bemerkungen 
Remarks 

Reihe 1000-1159 Prüfung der Umformbarkeit / Series 1000-1159 Testing of formability 
SEP 1100 
1992-09  

Teil 1 Begriffe im Zusammenhang mit 
Rissen und Brüchen.  
Teil 1: Erscheinungsformen 

Begriffe D – E – F  
Es gibt keinen Teil 2 
(vgl. Fachbuch) 

SEP 1123 
1986-08 

 Zylinderstauchversuch zur Ermittlung 
von Kaltfließkurven 

 

SEP 1150 
2010-08 

 Kaltscherbarkeit von Langprodukten 
aus Stahl 
Cold Shearability of Steel Bars and 
Rods 

Trennen von Material 
für die Verarbeitung 
Shearing of material 
for processing 

SEP 1150 
2010-08 

Beiblatt  
Supplem. 

Scherfehlerkatalog A – anlagentechnische Ursachen 
Scherfehlerkatalog W – werkstofftechnische Ursachen 
Shear defect catalogue A – Process related causes 
Shear defect catalogue W – Material related causes 

Reihe 1160-1199 Prüfung der Eigenschaften von Beschichtungen und Überzügen auf 
Stahl / Series 1160-1199 Testing the properties of coatings on steel 
SEP 1160 Beurteilung schweißgeeigneter Korrosionsprimer für die Automobilindustrie 
Evaluation of weldable corrosion protection primers for the automotive industry 
SEP 1160 
2004-06  

Teil 1 
Part 1 

Korrosionsschutzwirkung 
Corrosion Performance 

 

SEP 1160 
2004-06 

Teil 2  
Part 2 

Bestimmung der Schichtdicke mit 
Gravimetrie 
Measurement of coating weight 

 

SEP 1160 
2005-11 

Teil 3 
Part 3 

Haftungsverhalten 
Adhesion behaviour 

 

SEP 1160 
2005-01 

Teil 4  
Part 4 

Abriebverhalten 
Peel-off behaviour 

 

SEP 1160 
2005-01 

Teil 5 
Part 5 

Prüfung der Klebeignung 
Adhesive bonding properties 

 

SEP 1160 
2005-11 

Teil 6 
Part 6 

Prüfung der Eignung hinsichtlich 
kathodischer Tauchlackierung 
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Evaluation of weldable corrosion 
protection primers 

SEP 1160 
2008-09 

Teil 7 
Part 7 

Verfahren für die quantitative 
Bestimmung von Stäuben beim 
Widerstandspunktschweißen 
Procedure for quantitative 
determination of welding fumes from 
resistance spot welding 

 

Reihe 1200-1229 Prüfung der Schweißeignung / Series 1200-1229 Testing joinability 
SEP 1201 
1986-01 

 Ermittlung des Einflusses der 
Schweißbedingungen auf die Zähigkeit 
in der Wärmeeinflußzone von 
Einlagenschweißungen 

Nur Deutsch 

SEP 1202 
1986-01 

 Ermittlung des Einflusses der 
Schweißbedingungen auf die Zähigkeit 
in der Wärmeeinflußzone von 
Mehrlagenverbindungen 

Nur Deutsch 

SEP 1203 
1986-01 

 Ermittlung des Einflusses der 
Schweißbedingungen auf den 
Höchstwert der Härte in der Wärme-
einflußzone von 
Schweißverbindungen 

Nur Deutsch 

SEP 1210 
1995-06 

 Beurteilung der Schweißeignung von 
Elektroblechbeschichtungen auf 
kaltgewalztem, nichtkornorientiertem, 
schlussgeglühtem Elektroblech und -
band nach dem Wolfram-Inert-
Gas(WIG)-Schweißverfahren 

Nur Deutsch 

SEP 1220 Prüf- und Dokumentationsrichtlinie für die Fügeeignung von Feinblechen 
aus Stahl / Testing and documentation guideline for the joinability of thin sheet of 
steel 
SEP 1220 
2024-11 

Teil 1 
Part 1 

Allgemeine Angaben 
General specifications 

 

SEP 1220 
2025-09 

Teil 2 
Part 2 

Widerstandspunktschweißen 
Resistance spot welding 

 

SEP 1220 
2025-04 

Teil 3 
Part 3 

Laserstrahlschweißen 
Laser beam welding 

 

SEP 1220 
2026-07 

Beiblatt 1 
zu SEP 
1220-3 
Suppl. 1 
to SEP 
1220-3 

Verfahren zur Bestimmung der Kaltriss-
Neigung von laserstrahlgeschweißtem 
Stahlfeinblech 
Method to determine cold crack 
susceptibility of laser welded thin 
steel sheet 

Gilt in Verbindung 
mit SEP 1220-3 für 
verzögerte Rissbild. 
Valid in conjunction 
with SEP 1220-3 for 
delayed cracking 

SEP 1220  
2011-08 

Teil 4 
Part 4 

MIG-Löten 
Gas metal arc brazing 

In Überarbeitung 
Under Revision 
LME-Test ersetzt  
V-Groove test 
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SEP 1220 
2020-12 

Teil 5 
Part 5 

MAG-Schweißen  
MAG welding 

 

SEP 1220 
2026-01 

Teil 6 
Part 6 

Kleben 
Adhesive Bonding 

 

SEP 1220  
2025-10 

Teil 7 
Part 7 

Buckelschweißen von 
Funktionselementen 
Projection welding of fasteners 

 

SEP 1220 Teil 8 
Part 8 

Kurzzeit-Bolzenschweißen mit 
Hubzündung 
Short-cycle drawn arc stud welding 

In Vorbereitung 
In Preparation 

SEP 1220 Teil 9 
Part 9 

Mechanisches Fügen 
Mechanical Joining 

In Vorbereitung 
In Preparation 

SEP 1220 
2026-06 

Teil 10 
Part 10 

Laserstrahllöten 
Laser beam welding 

 

Reihe 1230-1399 Prüfung der mechanischen Eigenschaften /  
Testing of mechanical properties 
SEP 1230 
2007-02 

 Ermittlung mechanischer 
Eigenschaften an Blechwerkstoffen 
bei hohen Dehnraten im 
Hochgeschwindigkeitsdehnversuch 
The Determination of Mechnical 
Properties of Sheet Metal at High Stain 
Rates in High Speed Tensile Tests 

 

SEP 1231 
2013-08 

 Ermittlung mechanischer 
Eigenschaften an gefügten 
Blechwerkstoffen im Zugversuch bei 
hohen Prüfgeschwindigkeiten 
Determination of Mechanical 
Properties on Joined Sheet Metals by 
High-Speed Tensile Testing 

 

SEP 1232  Prüf- und Dokumentationsrichtlinie 
für die experimentelle Ermittlung von 
Fließkurven an Stahl-Feinblech im 
ebenen Torsionsversuch 
Testing and documentation guideline 
for the experimental determination of 
flow curves on thin sheets of steel 
with the in-plane torsion test 

In Vorbereitung 
In Preparation 

SEP 1235 
2012-09 

 Bestimmung des Elastizitätsmoduls 
an Stahl im Zugversuch bei 
Raumtemperatur 
Determination of the modulus of 
elasticity on steels by tensile testing 
at room temperature 

 

SEP 1237 
2026-01 

 Prüf- und Dokumentationsrichtlinie 
für die experimentelle Ermittlung von 
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Versagenskennwerten für die Crash- 
und Umform-Simulation 
Testing and Documentation Guideline 
for the Experimental Determination of 
Fracture Properties for Crash and 
Forming Simulation 

SEP 1240 
2026-01 

 Prüf- und Dokumentationsrichtlinie 
für die experimentelle Ermittlung 
mechanischer Kennwerte von 
Feinblechen aus Stahl für die CAE-
Berechnung 
Testing and Documentation Guideline 
for the Experimental Determination of 
Mechanical Properties of Steel Sheets 
for CAE-Calculations 

Neues Kapitel 9 
Versagenskennwerte 
 
 
 
New Clause 9 
Fracture Properties 

SEP 1245 
2024-10 

 Freigabeprozess für Stahlfeinbleche 
für Automobilanwendungen 
(Kaltumformung) 
Approval Process for Steel Sheets for 
Automotive Applications (Cold 
Forming) 

 

SEP 1260 
1996-05 

 Relaxationsversuch bei erhöhter 
Temperatur mit 
Schraubenverbindungsmodellen 
Relaxation test at elevated 
temperature on bolted joint models 

Warmfeste Stähle 
 
 
Creep-resistant 
steels 

SEP 1314 
1990-04 

 Schlagbiegeprobe – Beschreibung und 
Probenvorbereitung 

Nur Deutsch 

SEP 1325 
1982-12 

 Fallgewichtsversuch nach W. S. Pellini 
Falling weight test according to 
W. S. Pellini 

Nur Deutsch 

SEP 1390 
1996-07 

 Aufschweißbiegeversuch Nur Deutsch 

Reihe 1500-1699 Prüfung von Gefügeerscheinungen 
Series 1500-1699 Testing of microstructural effects 
SEP 1520 
1998-09 

 Mikroskopische Prüfung der 
Carbidausbildung in Stählen mit 
Bildreihen 
Microscopic examination of carbide 
structure in steels by means of 
diagram series 

Anwendung mit 
Poster  
 
Use with poster  

SEP 1520 
1998-09 

Poster 
(Format 
A0) 

Mikroskopische Prüfung der 
Carbidausbildung in Stählen mit 
Bildreihen 
Microscopic examination of carbide 
structure in steels by means of 
diagram series 

Zur Vergleichbarkeit 
ist das Poster besser 
geeignet als ein pdf 
For comparability 
the poster is better 
suitable than a pdf 
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SEP 1571 Bewertung von Einschlüssen in Edelstählen auf Basis der Einschlussflächen 
Evaluation of inclusions in special steels based on their surface areas 
SEP 1571 
2017-08 

Teil 1  
Part 1 

Teil 1: Grundlagen 
Part 1: Basics 

Bestimmung von 
NME, Nachfolger der 
DIN 50602  
Determination of 
NME, successor of 
DIN 50602 

SEP 1571 
2017-08 

Teil 2 
Part 2 

Verfahren K und M 
Methods K and M 

SEP 1571 
2017-08 

Teil 3 
Part 3 

Verfahren E 
Method E 

SEP 1571 
2017-08 

Poster Bewertung von Einschlüssen in 
Edelstählen auf Basis der 
Einschlussflächen, Anhang E 

 

SEP 1572 
2019-03 

 Mikroskopische Prüfung von 
Automatenstählen auf sulfidische 
nichtmetallische Einschlüsse mit 
Bildreihen 
Microscopic testing of free-cutting 
steels for sulfide non-metallic 
inclusions using standard images 

 

SEP 1572 
2019-03 

Poster Mikroskopische Prüfung von Automaten-
stählen auf sulfidische NME mit 
Bildreihen 

 

SEP 1584 
1996-12 

 Blaubruchversuch zur Prüfung von 
Stählen auf makroskopische 
nichtmetallische Einschlüsse 
Blue brittleness test for the testing of 
steels for macroscopic nonmetallic 
inclusions 

Noch angewendet, 
alternativ US-Tauch-
technik (SEP 1927) 
Nur Deutsch 
Still in use, alternat-
ively US immersion 
test (SEP 1927) 
Only German 

SEP 1614 
1996-09 

 Mikroskopische Prüfung von 
Warmarbeitsstählen 
Microscopic inspection of hot work 
tool steel 

Anwendung mit 
Poster  
 
Use with poster 

SEP 1614 
1996-09 

Tafel 1 
Table 1 

Richtreihe zur Bewertung der Mikro-
Homogenität der Legierungselemente 
in Warmarbeitsstählen 
Rating chart for the evaluation of the 
alloy’s microhomogeneity of hot work 
tool steels 

 

SEP 1614 
1996-09 

Tafel 2 
Table 2 

Richtreihe zur Bewertung der Gefüge 
von geglühtem Warmarbeitsstahl 
Rating chart for the evaluation of the 
microstructure of annealed hot work 
tool steels 

 

SEP 1615 
1975-01 

 Mikroskopische und makroskopische 
Prüfung von Schnellarbeitsstählen auf 
ihre Carbidverteilung mit Bildreihen 

Nur Deutsch 
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SEP 1664 
2004-06 

 Ermittlung von Formeln durch 
multiple Regression zur Berechnung 
der Härtbarkeit im Stirnabschreck-
versuch aus der chemischen 
Zusammensetzung von Stählen 
Derivation of equations by multiple 
regression for the calculation of 
hardenability in the Jominy end 
quench test on the basis of the 
chemical composition of steels 

„Jominy-test“ 
Anwendung mit 
Excel-Tool 
 
 
Applied with Excel 
tool 

SEP 1665 
1971-12 

 Prüfung der Härtbarkeit von 
Edelstählen mit Härtebruchproben 

Nur Deutsch 

SEP 1670 
2010-12 

 Bestimmung der Sprödbruch-
Übergangstemperatur FATT und 
anderer kennzeichnender Größen 
 
Determination of brittle-ductile 
transition temperature FATT and other 
characteristic properties 

FATT = DBTT 
Anwendung des 
Software-Tools 
(extra) empfohlen 
Application of 
software tool (extra) 
recommended 

SEP 1680 
2024-10 

 Aufstellung von Zeit-Temperatur-
Umwandlungsschaubildern für 
Eisenlegierungen 
 
Drawing time-temperature-trans-
formation diagrams for ferrous alloys 

Enthält mehrere 
Arten von Beispiel-
Diagrammen 
Contains different 
types of example 
diagrams 

SEP 1681 
2025-01 

 Richtlinien für Vorbereitung, 
Durchführung und Auswertung 
dilatometrischer 
Umwandlungsuntersuchungen an 
Eisenlegierungen 
Guidelines for preparation, execution 
and evaluation of dilatometric 
transformation tests on iron alloys 

 

Reihe 1850-1899 Prüfung auf Korrosionserscheinungen /  
Testing of corrosion phenomena 
SEP 1850 
2013-05 

 Zyklische Korrosionsprüfung von 
Werkstoffen und Bauteilen im 
Automobilbau 
Cyclic corrosion testing of materials 
and components in automotive 
construction 

 

SEP 1861 
1982-01 

 Prüfung von Schweißverbindungen an 
unlegierten und niedriglegierten 
Stählen auf ihre Beständigkeit gegen 
Spannungsrißkorrosion 

Nur Deutsch 

SEP 1865 
1996-07 

 Prüfmethoden zur Beurteilung des 
Korrosionsverhaltens von Stählen und 
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Nichteisenlegierungen in Wasser-
Schwefelwasserstoff-
Schwefelsystemen 
Test methods for the evaluation of the 
corrosion performance of steels and 
nonferrous alloys in the system water-
hydrogen sulfide-elemental sulfur 

SEP 1877 
1994-07 

 Prüfung der Beständigkeit 
hochlegierter, korrosionsbeständiger 
Werkstoffe gegen interkristalline 
Korrosion 

Nur Deutsch 

Reihe 1900-1949 Zerstörungsfreie Prüfung von inneren Ungänzen und Oberflächen 
Non-destructive testing of internal discontinuities and surfaces 
SEP 1913 
1997-09 

 Ultraschall-Oberflächenprüfung von 
nahtlosen und 
längsnahtgeschweißten Stahlrohren 
mit Oberflächenwellen 

Nur Deutsch 

SEP 1914 
1983-08 

 Zerstörungsfreie Prüfung von 
schmelzgeschweißten Nähten in 
Rohren aus nichtrostenden Stählen 

Nur Deutsch 

SEP 1916 
1989-12 

 Zerstörungsfreie Prüfung schmelz-
geschweißter ferritischer Stahlrohre 

Nur Deutsch 

SEP 1917 
1994-09 

 Zerstörungsfreie Prüfung 
preßgeschweißter Rohre aus 
ferritischen Stählen 

Nur Deutsch 

SEP 1920 
1984-12 

 Ultraschallprüfung von gewalztem 
Halbzeug auf innere 
Werkstoffungänzen 

Nur Deutsch 

SEP 1923 
1909-02 

 Ultraschallprüfung von Schmiede-
stücken aus Stahl mit höheren 
Anforderungen, insbesondere für 
Bauteile in Turbinen- und 
Generatoranlagen 
Ultrasonic testing of steel forgings to 
stringent standards, in particular for 
components in turbine and generator 
systems 

 

SEP 1926 
2010-11 

 Automatisierte Ultraschallprüfung von 
rotationssymmetrischen 
Schmiedestücken aus Stahl mit 
computergesteuerter Datenaufnahme 
und -verarbeitung 
Automated ultrasonic inspection of 
rotation symmetrical steel forgings 
with computer controlled data 
acquisation and processing 
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SEP 1927 
2025-12 

 Ultraschall-Tauchtechnik-Prüfung zur 
Bestimmung des makroskopischen 
Reinheitsgrades von gewalzten oder 
geschmiedeten Stäben aus Stahl 
Ultrasonic Immersion Testing Method for 
Determining the Macroscopic Cleanli-
ness Rate of Rolled or Forged Steel Bars 

Vergleichskörper 
wird nicht mehr 
verwendet 
 
 
Reference block is 
no more applied 

SEP 1928 
2016-06 

 Zerstörungsfreie Oberflächenhärte-
prüfung an ferromagnetischen Stahl-
erzeugnissen mit elektromagnetischen 
Verfahren 
Non-destructive surface hardness testing 
on ferromagnetic steel products with 
electromagnetic methods 

 

SEP 1931 
1991-09 

 Prüfung der Haftung von 
Zinküberzügen auf feuerverzinktem 
Feinblech, Kugelschlagprüfung 

Nur Deutsch 

SEP 1932 
1993-01 

 Magnetinduktives Verfahren zur 
Messung der Dicke von Zinküberzügen 
auf feuerverzinktem Blech und Band 

Nur Deutsch 

SEP 1933 
2001-03 

 Magnetinduktives Verfahren zur 
Messung der Dicke von Zinküberzügen 
auf feuerverzinktem Blech und Band 
Test method for determining particle 
detachment during forming of 
galvannealed steel sheet 

 

SEP 1941 
2012-05 

 Messung des Welligkeitskennwertes 
Wsa (1-5) an kaltgewaltzten 
Flacherzeugnissen 
Measurement of the waviness 
characteristic value Wsa (1-5) on cold 
rolled metallic flat products 

 

SEP 1950 
2020-07 

 Warmrundlaufprüfung an Wellen 
Heat stability test on shafts 

 

SEP 1960 
1966-03 

 Ermittlung der Rohdichte von 
Hochofenschlackensplitt mit dem 
Überlaufvolumenometer 

Nur Deutsch 

SEP 1970 
2011-09 

 Prüfung der Beständigkeit von Advanced 
High Strength Steels (AHSS) für den 
Automobilbau gegen fertigungsbedingte 
wasserstoffinduzierte Sprödbrüche 
Test of the resistance of Advanced High 
Strength Steels (AHSS) for automotive 
applications against production related 
hydrogen induced brittle fracture 

 

 


